
A fémben található üreg növekedése közben a fém felületi energiája megn®, ugyanakkor a fém munkát is végez. A

növekedés sak akkor mehet végbe magától, ha a munkavégzés nagyobb a felszíni energia növekedésénél, azaz

σ∆V ≧ α∆A.

Részletesen:
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Kis ∆R-re:

σ4R2
π∆R ≧ α8πR∆R.

Azaz a növeked®képes üreg minimális sugara:

R0 =
2α

σ
.

A kritikus sugár eléréséig befektetett összes energiamennyiség E = αA− σV , R0-t behelyettesítve

E =
16πα3

3σ2
.
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