
A vas kristályrása 911
◦

C-on átalakul: térentrált köbös szerkezetb®l felületen entrált köbös szerkezetbe megy

át. Hány százalékkal változna meg emiatt a vas s¶r¶sége, ha a legközelebbi szomszédok távolsága a kristályrásban

állandó maradna?
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